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Análisis de la Modulación Arquitectónica en Edificaciones Menores 
de CLT; estudio de casos.
Analysis of Architectural Modulation in Minor Buildings of CLT; cases study

Rodrigo García-Alvarado (*),  Ignacio Rojas-Wilckens (**), Mauricio Vargas-Mosqueda (***)

RESUMEN

La construcción con tableros contralaminados de madera (CLT) posee relevantes capacidades de prefabricación y desempeño am-
biental, por lo que se ha comenzado a aplicar en algunas edificaciones. Este trabajo analiza las condiciones de modulación arquitec-
tónica de construcciones de pequeño tamaño en CLT, con el fin de determinar estrategias de diseño y de estandarización productiva 
que fomenten su utilización. Se revisan primero características de los tableros, y luego dimensiones arquitectónicas en una muestra 
internacional de casos, identificando convergencias en las magnitudes y ordenaciones, así como una versatilidad de diseño y expre-
sión espacial. Estas propiedades revelan la posibilidad de focalizar la producción de tableros en las dimensiones y configuraciones 
más utilizadas, para facilitar su elaboración y aplicación, como también diversificar disposiciones arquitectónicas para promover 
esta tecnología constructiva. 
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ABSTRACT

Construction with counter-laminated timber (CLT) boards has substantial capacities in prefabrication and environmental per-
formance, as it has begun to apply to some buildings. This work analyzes the conditions of architectural modulation in small 
CLT-constructions, in order to determine the design strategies and production standardization that an impell its use. First, pro-
ductive characteristics, and then architectural dimensions of an international sample of cases are reviewed, identifying conver-
gences in the magnitudes and ordinances, as well as a significant versatility of design and spatial expression. These properties 
reveal the possibility of focusing on the production in the dimensions and configurations more used, to facilitate its elaboration 
and implementation, as well as to diversify architectural arrangements to disseminate this constructive technology
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de tableros de madera contralaminada (CLT) 
ha hecho emerger una nueva tecnología constructiva, que 
tiene diversas ventajas productivas y ambientales (1,2). Los 
tableros CLT son paneles formados por piezas longitudinales 
de madera aserrada o madera laminada encolada, adheridas 
por los costados y dispuestas en capas perpendiculares entre 
sí, constituyendo un bloque superficial macizo (Fig.1). Los 
tableros CLT se pueden utilizar en edificaciones como mu-
ros soportantes, divisorios o como revestimientos; así como 
suelos, entrepisos o techumbres. Las placas se colocan en-
sambladas entre si o mediante conectores metálicos, como 
también combinadas con otras piezas estructurales (vigas o 
pilares metálicos, de madera entera o laminada), además de 
considerar distintas coberturas e instalaciones. Los tableros 
CLT pueden proveer resistencia estructural, masa térmica, 
aislación acústica, térmica e ignifuga (3, 4, 5), con un adecua-
do desempeño en el ciclo de vida (6), por lo que se ha aplicado 
especialmente en varias edificaciones mayores y de mediana 
altura (1, 2). Además, permiten la prefabricación de compo-
nentes, facilitando el transporte, productividad y adaptación 
(7). Sin embargo, en muchos países aún es una tecnología 
incipiente, con escasa producción y sistematización indus-
trial, que requiere ampliar sus proyecciones comerciales y 
procesos constructivos (2), especialmente para edificaciones 
menores, que poseen una amplia diversidad, pero esfuerzos 
limitados de producción y un escaso estudio.

Fig.1. Conformación de tablero CLT (fuente: elaboración propia).

Por esta razón, el presente trabajo revisa condiciones de di-
seño arquitectónico de los edificios de pequeñas dimensiones 
con tableros CLT, para facilitar la elaboración de construc-
ciones con esta nueva tecnología, analizando el dimensiona-
miento y ordenación geométrica de edificios realizados en los 
últimos 8 años en distintas partes del mundo, para esclare-
cer las estrategias formales que poseen estas construcciones. 
Esto se hace mediante una selección y análisis morfológico 
de construcciones de tamaños reducido (menos de 400 m2 
construidos), ejecutadas mayormente con tableros CLT, para 
determinar sus condiciones de aplicación. 

Modulación Arquitectónica

El proyecto arquitectónico reconoce desde la época clásica 
la utilización de reglas geométricas para definir disposicio-
nes constructivas y funcionales de los edificios (8). Prime-
ramente, se identificaron repeticiones o proporciones entre 
las medidas exteriores de los volúmenes, en los interiores 
de recintos o partes de los elementos constructivos. Como 
también relativas al distanciamiento de los componen-
tes, ya sea en horizontal (en planta) o vertical (en alzados 
o secciones). En el Renacimiento, y en especial durante la 
Ilustración, se reconocieron tramas y modulaciones de los 

edificios, consideradas como la reiteración de las líneas cen-
trales de los elementos, en que se advierten sus dimensio-
nes intermedias y el total de distancias (9). De este modo 
se componen grillas reguladoras, que identifican módulos 
interiores formados por las distancias transversales. Estas 
magnitudes se interpretan como elementos geométricos si-
milares (módulos rectangulares, y ocasionalmente triangu-
lares, hexagonales o circulares), que permiten definir series 
y composiciones de figuras repetidas o variables, como una 
estrategia de racionalización del diseño y de la planeación 
constructiva, para facilitar la ejecución e instalación de los 
elementos constructivos (10, 11).

La revolución industrial impulsó luego una producción ma-
siva, que repercutió en la edificación a través de la creciente 
utilización de elementos prefabricados (vigas, pilares, tabi-
ques, puertas, ventanas, etc.). Lo que incentivó una mayor 
precisión y coordinación dimensional de la construcción, 
tanto en el diseño (12, 13), como en la industria de produc-
tos y la ejecución en terreno. También se impulsó la defini-
ción de tolerancias dimensionales, modulaciones variables o 
jerarquizadas, o incluso de trazados diagonales o de tramos 
curvos. A pesar que todavía se mantienen algunos elementos 
o equipos con dimensiones bajo el sistema métrico, y otros 
con el sistema imperial (pies y pulgadas), lo que dificulta 
compatibilizarlos. Además, que la diversidad de condiciones, 
faenas y productos utilizados en la construcción ha limitado 
una mayor racionalización (10, 14). Considerando en la ma-
yoría de las construcciones una cantidad parcial de elementos 
prefabricados; o en otras, con una ocupación mayor de pro-
ductos industrializados se aplican diseños regulares y repeti-
tivos. El reciente surgimiento de sistemas digitales de diseño 
y gestión de las obras, así como maquinarias e instrumentales 
de mayor precisión han incrementado las capacidades de di-
mensionamiento y coordinación (15), pero aún se carece de 
estrategias formales propias de los sistemas constructivos. 
Los distanciamientos de elementos se originan principal-
mente por las capacidades resistentes de los componentes y 
los requerimientos funcionales de los recintos, así como por 
el dimensionamiento productivo de los elementos y sus va-
riaciones menores.

Modulación de Sistemas Constructivos

La aplicación de un sistema prefabricado en un proyecto 
arquitectónico, o de algunos elementos parciales, requiere 
adecuar algunas dimensiones relevantes del diseño a las me-
didas de los componentes y sus ordenaciones, estableciendo 
una coordinación modular entre las magnitudes de los ele-
mentos prefabricados y sus distanciamientos soportantes 
admisibles (16). Esta relación se organiza usualmente a tra-
vés de tramas horizontales o verticales, cuando constituye 
elementos portantes, o simplemente a través de considera-
ciones particulares de medidas para insertar componentes 
(17). En los programas de diseño digital se pueden estable-
cer grillas de trabajo para facilitar esta disposición, como 
también elementos determinados (bloques CAD o familias 
BIM) con medidas fijas o variables de acuerdo a condiciones 
propias (18). Sin embargo, los distanciamientos e incluso 
medidas específicas definidas por los productores son di-
versas y escasamente reconocidas en el trabajo de los pro-
yectistas. Usualmente se aplican ordenaciones particulares 
en cada proyecto, dificultando la producción estandarizada, 
aunque suelen repetirse algunas condiciones según el siste-
ma constructivo o el tipo de ocupación del edificio. También 
se consideran a veces distintos márgenes de dimensiones o 
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variaciones a pedido que amplían las posibilidades, pero de-
bilitan la regulación del diseño y complejizan su ejecución. 
Tampoco se dispone en los sistemas digitales de dibujo o 
gestión, de tramas tridimensionales, con variaciones espe-
cificas o relacionadas con componentes; pero pueden ser 
programadas mediante lenguajes internos (como Dynamo 
o Python en Revit).

La industrialización de la construcción requiere una raciona-
lización de los procesos y eficiencia entre las fases de diseño, 
ingeniería, manufactura y montaje para cumplir los requeri-
mientos específicos de cada proyecto en tiempos rentables. 
Asimismo, se debe garantizar la autonomía de diseño y flexi-
bilidad arquitectónica y de construcción (19). Uno de los en-
foques para esta problemática es la Personalización Masiva 
(PM), concepto que asume la manufactura industrializada 
con una variación de conjuntos o aspectos específicos para su 
adecuación individual (20). Otro concepto considerado es la 
modularidad del producto (MP) que permite la configuración 
de múltiples elementos o disposiciones a pedido a partir de 
un número definido de piezas o componentes prefabricados. 
Bajo este enfoque, un producto es decompuesto en bloques 
(módulos) con interfaces específicas que soportan cada confi-
guración. Sin embargo, aún es limitada su aplicación en la ar-
quitectura, de manera que aún no existe medidas modulares 
ni un método sistemático ampliamente adoptado. De hecho, 
se afirma que el enfoque de MP utilizado en los procesos de 
manufactura no puede aplicarse de igual forma en la cons-
trucción industrializada ya que constituyen problemas de na-
turalezas distintas, cuyas diferencias radican principalmente 
en la doble función del producto arquitectónico, tanto de so-
porte físico-material del espacio, como de generador del vacío 
espacial en sí mismo, con condiciones de resistencia mecánica 
y propiedades físicas que garanticen la habitabilidad (Da Ro-
cha, 2015) (20). En el caso específico de viviendas, si bien los 
proyectos de construcción se rigen por complejos conjuntos 
de requisitos que resultan en productos únicos, hay denomi-
nadores comunes en estos requisitos a partir de los cuales el 
producto puede desglosarse en subsistemas y componentes, 
generando así plataformas de productos modularizadas. Los 
métodos de diseño para la Personalización Masiva basadas 
en objetos arquitectónicos pueden apoyar el desarrollo de sis-
temas de construcción más flexibles (21), como ordenciones 
de espacios constructivos y actividades de usuarios definidas 
funcional y experimentalmente, los cuales permitirían un 
manejo más eficiente del proyecto de diseño y construcción, 
siendo que los módulos pueden tener diferentes propiedades 
en diferentes fases del proceso del edificio. Un módulo pue-
de ser integral desde el punto de vista arquitectónico, pero 
modular en el punto de vista de la ingeniería y producción.  
Por otro lado, es importante destacar que para garantizar la 
modularización en la construcción resulta importante la de-
finición de interfaces que permitan la intercambiabilidad de 
módulos o componentes en función de garantizar múltiples 
combinaciones (22). El grado en que la interface entre mó-
dulos sigue un estándar, garantiza, tanto su compatibilidad 
e interconexión, como un mayor número de combinaciones. 
La definición de interfaces entre módulos depende del tipo de 
interacción entre ellos y estas pueden definirse en categorías 
como: espaciales, de intercambio energético, de intercambio 
de información, de intercambio de material y de geometría, 
donde se establecen criterios de montaje, de forma, talla y to-
lerancia.  En conclusión, la modularidad, desde sus distintos 
enfoques, resulta una temática importante para garantizar 
racionalización de la construcción y una cierta autonomía de 
diseño. 

Por esta razón, el presente artículo pretende recoger las 
reglas dimensionales de la tecnología CLT, a partir de sus 
condiciones materiales, como también por medio de ejem-
plos de aplicación que expresan la utilización del sistema 
por diferentes proyectistas y constructores que integran los 
procedimientos y requerimientos reales de la edificación, 
con el fin de sugerir ordenaciones geométricas que se pue-
den establecer en sistemas de diseño digital para orientar 
la proyectación arquitectónica con esta tecnología, y así 
promover su utilización, alcanzado las ventajas productivas 
y sustentables de este sistema constructivo. Considerando 
que los usos iniciales de placas CLT en edificios se ha abo-
cado mayormente a grandes edificaciones (1, 2), este trabajo 
se concentra en edificaciones menores que han surgido en 
los últimos años, debido que otorgan un campo de aplica-
ción amplio y diverso, con esfuerzos limitados de estanda-
rización, carecen de estudios específicos y presentan una 
particular expresión arquitectónica.

2. MATERIALES Y METODOS

Este trabajo, orientado analizar la modulación arquitectónica de 
construcciones pequeñas en CLT, se desarrolla con una meto-
dología exploratoria en base a documentación disponible, con el 
fin de realizar una prospección y fomentar la utilización de este 
sistema constructivo, de manera complementaria a estudios ex-
perimentales de aplicación. Esto se lleva a cabo a partir de la 
revisión de construcciones ejecutadas que expresan una moti-
vación y capacidad existente, a partir de su difusión pública y 
representación gráfica, que también revelan un reconocimiento 
e interpretación técnica. El análisis se realiza primero median-
te una síntesis de condiciones de aplicación constructiva de los 
tableros CLT, basado en documentos difundidos que detallan 
características técnicas. Luego, se recopilan ejemplos arquitec-
tónicos utilizando medios generales de información digital, y se 
recogen antecedentes, imágenes y planos descriptivos. Poste-
riormente se efectúan registros y mediciones comparativas de 
los documentos, reuniendo los datos y valores en tablas que re-
sumen y cuantifican la información. Finalizando con el análisis y 
discusión general respecto a las intenciones del trabajo. 

Los edificios estudiados fueron seleccionados de manera 
complementaria a una prospección inicial en ámbitos profe-
sionales y organizaciones locales, a través de una búsqueda 
por internet en Septiembre 2019, utilizando palabras clave en 
español e inglés (como CLT, arquitectura, edificio, etc.) para 
recopilar sitios web que presentarán información de cons-
trucciones individuales que expresarán poseer superficies 
inferiores a 400 m2 y haber sido ejecutadas en tableros CLT 
como elementos portantes (al menos de un nivel ocupable, 
en algunos casos con niveles inferiores de otro material). La 
información recolectada debía incluir al menos datos bási-
cos de ubicación, destino, ejecución y responsabilidad pro-
yectual; fotografías desde distintos puntos de vista y planos 
arquitectónicos completos (plantas, secciones, alzados). En 
algunos casos se reunieron antecedentes de la misma obra 
a partir de distintos sitios de internet y se efectuaron con-
sultas a las oficinas proyectistas solicitando información. En 
varios proyectos se obtuvieron detalles y planos de ejecución 
de los tableros; en otros casos se interpretó esta información 
de fotografías de ejecución o respuesta de los proyectistas o 
ejecutores. El registro de información permitió seleccionar 18 
edificios realizados en los últimos 8 años  de distintos países 
(Fig.2), lo que se consideró una muestra adecuadamente re-
presentativa de la aplicación de esta tecnología, para analizar 
con las capacidades disponibles (Tabla 1).
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Fig.2. Axonometrías de los Edificios Analizados (elaboración propia).

Con los antecedentes recolectados, se revisaron y midieron 
condiciones específicas de los distintos edificios. En particu-
lar de tres ámbitos; modulación, fenestraciones y dimensio-
nes de las placas; con el fin de disponer informaciones gene-
rales del diseño y proceso constructivo. En el primer ámbito 
sobre modulación se revisaron primero las medidas totales 
del volumen habitable, basado en las distancias transversa-
les entre ejes estructurales en sus tres dimensiones (Fig.3). 

Luego se identificó el módulo típico, considerado como la 
distancia interior entre ejes estructurales que conformarán 
espacios principales repetidos, también en las tres dimen-
siones. Posteriormente se reconoció la cantidad de módulos 
aplicados en los distintos sentidos, incluyendo en algunos ca-
sos espacios laterales a los módulos, en los cuales no se pre-
senta una correspondencia exacta entre los módulos típicos, 
su cantidad y dimensión total. En la altura, la cantidad de 
módulos equivalen a los pisos del edificio.

Fig.3. Ejemplo de Análisis de Plantas (elaboración propia).

En el segundo ámbito, se revisó el dimensionamiento de vanos 

Tabla 1. Lista de Edificios Analizados.

N° Nombre Ciudad Pais Año Superficie 
(m2) Arquitectos Destino

1 Dyson Institute Wiltshire Reino Unido 2019 32,00 Wilkinson Eyre Vivienda

2 Minimod, Catucaba Catucaba Brasil 2015 42,00 MAPA Vivienda

3 Minimod, Catucaba 2 Catucaba Brasil 2015 42,00 MAPA Vivienda

4 Casa 2020 Ortigosa España 2014 60,00 Aritz Gonzalez Vivienda

5 Kiterasu Minawa Japón 2017 70,00 OFA Servicios

6 Pequeña Casa en el Ferry Vinalhaven Estados Unidos 2014 81,00 Go Logic Vivienda

7 Multiply Londres Reino Unido 2018 114,92 Waugh Thistleton Exhibición

8 Minimod Curucaca Curucaca Brasil 2018 120,00 MAPA Vivienda

9 The Smile Londres Reino Unido 2016 136,00 Alison Brooks Exhibición

10 Casa Escobar San Pedro Chile 2013 138,00 Paulina Escobar Vivienda

11 Casa Atelier Jones Seattle Estados Unidos 2015 139,00 Atelier Jones Vivienda

12 Oficinas Santo Shiga Japón 2017 139,00 Junichi Cato & Assoc. Servicios

13 Casa Rave Oudenaarde Belgica 2014 172,00 Tom Maihue Vivienda

14 Dos torres Portschach am Worthersee Austria 2016 172,00 Sonja Hohengasser & 
Juergen Wirnsberger Vivienda

15 Casa Sant Julia Sant Cugat España 2014 191,00 Alejandro Sainz, Marianne 
Verdoux Vivienda

16 Casa Cats San Bernardo Chile 2015 180,00 Cecilia Poblete, Valentina 
Torres, Ignacio Rojas Vivienda

17 Skilpod #150 Ham Belgica 2016 280,00 Massimo Pignanelli Vivienda

18 Centro Deportes Nauticos Formentera España 2019 345,00 Maria Castelo Martinez Servicios

https://doi.org/10.3989/ic.77708


Análisis de la Modulación Arquitectónica en Edificaciones Menores de CLT; estudio de casos.

Analysis of Architectural Modulation in Minor Buildings of CLT; cases study

Informes de la Construcción, Vol. 73, 562, e387, abril-junio 2021. ISSN-L: 0020-0883. https://doi.org/10.3989/ic.77708 5

en el total de las fachadas (Fig.4), debido a la percepción de 
una expresión arquitectónica particular. Para lo cual se midie-
ron las superficies completas de las caras expuestas al exterior 
(entre ejes estructurales), y las medidas interiores entre vanos, 
determinando el total compuesto entre las distintas fachadas, 
asi como también los vanos de menor y mayor tamaño (en 
sus dos medidas). Considerando además algunos casos que el 
vano se constituye excluyendo la colocación de una placa, in-
cluso en un costado completo en algunas construcciones más 
pequeñas. Lo que permite mayores dimensiones, pero caute-
lando que los restantes tramos sean portantes opacos. Como 
también vanos perforados dentro de placas. 

Fig. 4. Ejemplo de Análisis de Fachadas (elaboración propia).

Posteriormente en el tercer ámbito, se revisaron las medidas 
propias de las placas utilizadas, comenzando por la cantidad 
de capas y sus espesores, lo que condiciona sus capacidades 
estructurales y proviene de diferentes convenciones produc-
tivas por país. Además de las dimensiones superficiales de las 
placas, aunque pueden ser variables en algunos casos o en va-
rios fueron medidos desde alzados o fotografías al carecer de 
documentos proyectuales. Sin embargo, este antecedente es 
relevante porque incide en la modulación, como también ex-
presa el proceso productivo en cuanto a transporte y montaje.

También se recolectaron antecedentes de los sistemas de mon-
taje y conexión, así como de revestimientos y aislación, que son 
aspectos cruciales para la ejecución y terminación arquitectó-
nica, pero presentan una variedad de soluciones. Así como, de 
estrategias compositivas y condiciones espaciales de los edifi-
cios estudiados, que son analizados cualitativamente. 

Los datos métricos recolectados fueron revisados posteriormen-
te mediante algunas cuantificaciones básicas, para determinar 
medias y dispersiones, intentando reconocer tendencias princi-
pales, como también casos especiales. Además de correlaciones 
básicas, especialmente entre condiciones de las placas y modu-
laciones para establecer capacidades específicas. Culminando 
con una caracterización general del trabajo de investigación.

3. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS TA-
BLEROS CLT

Hoy en día el mayor volumen de CLT comercializado a nivel 
mundial es producido en Europa, siendo Austria, Alemania 
y Suiza los países que concentran mayor fuerza de manufac-
tura. En Austria específicamente se encuentran las tres prin-
cipales empresas productoras a nivel mundial: Stora Enso, 
Binderholz, y KLH. Sin embargo, dado el potencial observado 
en el CLT como material de construcción, se pronostica que 
este panorama cambiará vertiginosamente en los próximos 
años debido a que varios países, entre ellos EE. UU. y Japón 
se encuentran desarrollando e incrementando sus capacida-
des de manufactura para posicionarse con fuerza en el mer-
cado mundial (23). 

En la producción del CLT se manejan estrictos procesos de 
manufactura. En Europa estos son regidos por estándares 
definidos en la norma EN 16351 (24) mientras que en EE.UU 
y Canadá se  maneja el estándar ANSI/APA PRG 320 (25). 
En cuanto los grados estructurales de estas placas, estos son 
definidos en Europa por la norma EN 14081-1 (26) (27).

El proceso de manufactura en general se divide en dos fases: 
en primer lugar, la preparación y tratamiento de la materia 
prima y en segundo lugar la disposición y encolado del mate-
rial base (5). En la primera fase, los listones de madera (lámi-
nas o lamelas) que conformarán las distintas capas del CLT 
son usualmente fabricados a partir de madera de baja den-
sidad como el abeto, el alerce, douglas fir o pino (23), luego 
estos son secados a un 12% del contenido de humedad y clasi-
ficados usando, tanto métodos visuales como métodos mecá-
nicos. El grado de clasificación mecánica mayormente usado 
es el C24, siendo también usados, en menor porcentaje, los 
grados C18 Y C16. En placas de CLT de grandes dimensiones 
las láminas  longitudinales son conformadas por piezas de 
madera clasificada, ensambladas longitudinalmente median-
te uniones dentadas (finger-joint). 

En la segunda fase del proceso las lamelas son unidas de can-
to para conformar las distintas capas que constituirán la placa 
de CLT. Para esto, en la mayoría de los casos se usan distin-
tos tipos de adhesivos de uso estructural . Existen soluciones 
donde los listones de las capas interiores son colocados sin 
adhesión de canto, sin embargo, estas dependen del nivel de 
hermeticidad requerida en la placa.  Una vez conformadas 
las capas, estas son unidas mediante el uso de adhesivos, con 
una orientación de lamelas a 90°con respecto a la otra, lo que 
le confiere al material alta resistencia y estabilidad dimensio-
nal. El proceso de encolado se hace mediante la aplicación 

Tabla 2. Medidas Constructivas de los Tableros CLT

Empresa
Largo Ancho Grosor

N° de capas Ancho de  
Lamelas (mm)

(m) (m) (mm)

Stora Enso
Paredes 16 max. 2.95 max. 60 a 120 3-may 20 y 40

Losas 16 max. 0.60 hasta 3.20 60 a 320 3-5-7-8 20 y 40

BinderHolz
Paredes 22 3.50 60 a 200 3-may 20-30-35-40

Losas 20 1.25 60 a 340 3/5/07 20-30-35-40

KLH
Paredes 16.5 max. 2.40 a 2.95 57 a 158 3 y 5 40-34-30-19

Losas 16.5 max. 2.40 a 2.95 60 a 320 3-5-7-8 40-34-30-19
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de presión al frio, siendo los adhesivos más usados el Poliu-
retano (PUR), la Melanina Urea Formaldehido (MUF) o la 
Emulsión de Polímero de Isocianato (EPI) (5). Fabricantes 
como Binderholz afirman que el porcentaje de adhesivo utili-
zado en sus placas de CLT se encuentra en el orden del 0.6 % 
con respecto a un 99.4% de madera (28). Como último paso, 
luego del proceso de prensado y fraguado del adhesivo, se 
procede a dimensionar la placa ajustándola a las medidas re-
queridas. En casos de que las condiciones de uso lo exijan, el 
CLT es preservado con distintos productos destinados a ello. 
El proceso más usado es el de la preservación previa de los 
listones a través de autoclave.  

La configuración de la placa de CLT va a depender de la fun-
ción estructural del mismo (pared o losa). Usualmente en su 
configuración se dispone un número simétrico de capas con 
respecto a una capa central, lo que genera una configuración 
típica de capas impares (1, 26). En placas destinadas a pare-
des, la dirección longitudinal de las lamelas (sentido de las 
fibras) que conforman las capas exteriores debe seguir el sen-
tido de la carga a compresión a soportar. De igual forma, en 
las placas dispuestas para losas de entrepiso y techo, las ca-
pas exteriores deberán disponerse con el sentido longitudinal 
se las lamelas en dirección de los apoyos (30). 

Con respecto a las dimensiones de las placas, en los EE.UU. 
y Canadá responden el estándar de fabricación ANSI/APA 
PRG 320 (25). Las medidas típicas se encuentran en el orden 

de los 0.6 m, 1.20m, 2.40m y 3m de ancho y 18 m. de largo 
máximo. El espesor de las placas va a depender de la capaci-
dad de resistencia mecánica requerida y puede llegar hasta 
los 350 mm aprox..  Todas estas medidas con una tolerancia 
máxima del 2%. Es importante destacar que, en estos países, 
estas medidas se encuentran condicionadas por regulaciones 
de transporte (2).

Normalmente los principales productores muestran catá-
logos donde se especifican las dimensiones estándar de las 
placas (largo, ancho y espesor), así como sus distintas con-
figuraciones de capas exteriores en función de su uso como 
pared o losa. Estas son referenciadas usualmente con sus ca-
pacidades de resistencia a compresión, carga lateral y módulo 
de elasticidad, de manera que la selección de estos se haga de 
acuerdo a un diseño estructural y modular previo. En Europa, 
los tres principales productores de CLT, Stora Enzo, Binder-
holz, y KLH, especifican en sus catálogos distintas dimensio-
nes, las cuales se resumen en la tabla 2.

4. MODULACIONES DE LOS CASOS ESTUDIADOS

Como se indica previamente,  la búsqueda de información 
de edificios menores ejecutados en CLT por internet per-
mitió identificar 18 casos, descartando una cantidad similar 
encontrada de proyectos sin información completa y/o con 
sistemas combinados. Los edificios registrados correspon-
den mayoritariamente a viviendas unifamiliares, y en menor 

Tabla 3. Resumen de Medidas Registradas.

CASOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18

M
E

D
IA

MODULACION 
ESPACIAL Unidad

Total

Largo ml  8,0 15 9,6 8 10,7 5,24 12,5 13,4 34  11,2 9,2 10 14 8 10,9 11,4 12 17,9  12,3 

Ancho ml  4,0 3,4 3,2 5,7 7,9 3,5 11,3 9,3 4,5  11,2 7,5 11,94 5,5 6 5,4 7,68 12 6,4  7,0 

Altura ml  2,9 3,2 3,2 5,6 2,8 2,4 9,1 3,2 3,5  7,5 6,45 3,1 5,5 2,5 10 6,12 6,15 3  4,8 

Modulo

Ancho modulo tipo ml  4,0 3,2 3,2 2,64 4 3,3 2,6 3,3 4,5  3,3 3,5 3 3,8 3 3,38 3,28 3,2 3,5  3,4 

Largo ml  8,0 15 3,2 5,7 10 3,65 2,6 8,1 12  8,5 3,6 5,5 6 2,48 8,82 10,6 6,4  6,7 

Alto piso-piso tipo ml  2,4 2,8 2,8 2,7 3,6 2,4 2,6 3,1 3,5  3,2 2,4 3,1 2,3 2,5 2,66 2,6 3 3  2,8 

Trazado

Cantidad Módulos 
Longitud Un.  1,0 1 3 1 1 2 5 1 3  1,0 3 4 4 1 3 2 1 10  2,6 

Cantidad Módulos 
Ancho Un.  2,0 1 3 3 2 1 4,5 4 1  2,0 2 3 1 3 2 2 3 1  2,3 

Cantidad de Pisos Un.  1,0 1 1 2 1 1 3 1 1  2,0 2 1 2 4 3 2 2 1  1,7 

FENESTRACION  - 

Vanos

Superficie Fachadas m2  96,0 116,48 100 127,5 86,2 40 388 145,28 234  229 204,4 191.08 148,34 196 268,5 241 134,4 164  162,2 

Superficie Vanos m2  13,1 33,6 20,8 2 8,04 95,6 72,8 23  21,0 25,4 61.95 12,5 15 35,9 37 33,6 58.65  25,0 

Vano ancho mayor ml  4,0 3 3,2 5 0,2 2,24 1.1 6,4 4,5  3,0 2,8 3,9 13,1 4 1,3 3 3,2 3,75  3,7 

Vano ancho menor ml  0,1 3 3,2 0,75 0,1 1 0,77 3,2 4,5  0,6 0,65 0,73 0,95 1 0,65 0,8 0,6 1  1,3 

Vano alto mayor ml  2,4 2,8 2,8 2,2 0,2 1,9 2.2 2,8 2,7  2,2 2 2,6 2,2 2 2,65 2,4 3  2,0 

Vano alto menor ml  0,7 2,8 2,8 0,8 0,1 50 0,8 2,8 2,7  0,3 0,8 0,95 1,2 0,65 0,8 2,4 3  4,1 

CONSTRUCCION  - 

Muro

Cantidad de capas Un. s/a 3 3 5 7 3 3 s/a 5 / 7  3,0 5 5 5 3 3 3 5 3  3,3 

Espesor de capa mm. s/a s/a 3,5 s/a s/a 3,5 s/a s/a 2,5 s/a s/a 4 s/a s/a s/a 3,5 s/a 3.5  0,9 

Espesor de placa mm s/a 30-60 11,5 150 30 105 99 s/a 12,5/17,5  30,0 150 200 158 30 10 105 30 10,5  62,2 

Tabiques

Cantidad de capas Un. s/a s/a 3 s/a 3 3 s/a s/a s/a s/a 3 3 3 3 s/a 3 5 3  1,8 

Espesor de capa mm. s/a s/a 3,5 s/a s/a 3,5 s/a s/a s/a s/a s/a 4 s/a s/a s/a 3,5 s/a 3.5  0,8 

Espesor de placa mm. s/a s/a 11,5 10 30 105 s/a s/a s/a s/a 90 12 94 30 s/a 105 30 10,5  29,3 

Placas 
Muro

Ancho mt s/a 3 2,8 2-2,9 3 2,4 2,6 s/a 3,5  1,7 1,2 3.1 2,5 3 1,3 2,6 3,2 2,6  2,0 

Largo mt s/a 15 3,2 5,85 12 5,14/3,10 2,6 s/a 13,6/10,1  2,5 2,4 1,8 14 6 2,45 11,4 12 3  5,2 

Placas 
Losa

Ancho mt s/a s/a 2,8 s/a s/a 2,4 s/a s/a 4,5 s/a s/a 1,8 s/a s/a s/a 3,9 s/a 2,6  1,0 

Largo mt s/a s/a 3,2 s/a s/a 4,85 s/a s/a 13,6/10,1 s/a s/a 5 s/a s/a s/a 4,08 s/a 7  1,3 

Losa

Cantidad de capas Un. s/a 3 s/a 5 11 s/a 3 s/a 7  4,0 5 3 5  5 y 7 5 5 5 5  3,7 

Espesor de capa mm s/a s/a s/a s/a s/a s/a s/a s/a s/a s/a s/a 12 s/a s/a s/a s/a s/a 3,5  0,9 

Espesor de placa mm s/a 30-50 150 30 99 s/a 17,5  30,0 150 4 200 30 16.6 17,5 30 17,5  43,1 
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cantidad a servicios o pabellones de exhibición. Realizados 
en distintas partes de Europa o América, y en un par de ca-
sos en Japón, en su totalidad en los últimos cinco años. Esta 
selección expresa una creciente aplicación de esta tecnología 
constructiva en el sector residencial individual, que también 
es utilizado como ejemplo de aplicación del sistema, debido a 
su magnitud más reducida que las grandes edificaciones y su 
relativa mayor facilidad de ejecución y exhibición.

Los casos elegidos (a partir de no superar 400 m2), presentan 
una media de 136,32 m2 en superficie construida, lo que es 
bastante próximo a la magnitud de una vivienda unifamiliar, 
aunque con una amplia dispersión (desde 32 a 345 m2), con-
siderando algunas construcciones compactas, y otras de servi-
cios más amplios. También con una amplia variedad en cuanto 
a área exterior o interior, ya que en algunos corresponde exclu-
sivamente al espacio cerrados, y en otros se adicionan espacios 
abiertos o son completamente exteriores (como The Smile o 
Multiply que son pabellones de exhibición). Las dimensiones 
máximas en planta, presentan una dispersión de 5,24 a 34 mts 
y  de 3,2 a 12 mts. . En los distintos sentidos, presentan una 
baja dispersión. Mientras que la altura con una media de 4,8 
mts, se extiende mayormente desde 2,5 hasta 10 mts, debido a 
que poseen desde una hasta cuatro plantas. Es decir, son cons-
trucciones horizontalmente bastante regulares en una propor-
ción rectangular, y varían mayormente en la vertical. 

Según el registro dimensional (Tabla 3), en las construccio-
nes estudiadas se puede reconocer un “modulo tipo” de ancho 
medio de 3,4 mts. (que varía entre 2,6 a 4 mts), con un largo 
medio de 6,7 mts. (que varía desde 2,6 hasta 12 mts.). Con 
una media de 2,6 módulos en la longitud y 2,3 en el ancho, 
además de 1,7 pisos de altura, con una escasa varianza (aun-
que mayor diversidad en la altura especifica de los niveles). 
Lo que permite advertir cierta regularidad en la organización 
arquitectónica de los ejes principales, en elementos soportan-
tes que configuran recintos. El ancho entre líneas interiores 
queda mayormente dispuesto por la medida de luz estructu-
ral de un recinto habitable, y se extiende longitudinalmen-
te desde su propia dimensión (conformando una habitación 
cuadrada mínima), hasta tres a cuatro veces su extensión 
(Fig.5). Lo que, en algunos casos, conforma la organización 
total del pequeño edificio (como los Minimod) o se repite una 
o dos veces en el sentido lateral o frontal. 

Fig.5. Organización Tridimensional de los Módulos (elaboración 
propia).

Conformando entonces disposiciones modulares en planta, 
desde un módulo único, hasta dos o tres por tres o cuatro, 
es decir hasta una decena de módulos rectangulares; y en 
altura desde una hasta dos, y en casos hasta tres o cuatro, 
pero que a la vez utilizan menos en planta. Por tanto, nunca 
superan la veintena de módulos espaciales. Esta “cuadricula 
tridimensional” establece la organización espacial y sopor-
tante del edificio. Lo cual enfatiza su importancia como sis-
tema constructivo y arquitectónico. Es relevante considerar 
así mismo, la diversidad de ésta estructura modular, ya que 
en edificios de destinos, materialidad y magnitudes similares 
no se adscribe a medidas únicas, ni muy cercanas, ni tam-
poco a configuraciones equivalentes. Esta selección de casos 
de épocas, requerimientos y construcción similar, presentan 
una organización implícita con ciertas propiedades comunes, 
pero una configuración diferente. Planteando de este modo, 
un balance entre la regularidad constructiva, necesaria para 
la racionalidad de la ejecución, y la diversidad para adaptarse 
a condiciones particulares y otorgar una variedad expresiva.

A su vez, las dimensiones y organización geométrica de los 
casos estudiados revelan magnitudes que corresponden a 
requerimientos ocupables convencionales y capacidades re-
gulares del sistema constructivo con tableros CLT. Expre-
sando por tanto una sincronía entre posibilidades relevantes 
de aplicación y de producción. Como también la muestra 
analizada presenta una variedad de configuración exterior y 
disposición interior, que permite reconocer una flexibilidad 
arquitectónica, con resultados singulares y atractivos.

Respecto a las fachadas y aperturas, los edificios estudiados 
presentan una superficie media de paramentos exteriores de 
162,2 m2, con una relación de 1,25 sobre la media de super-
ficie construida, que corresponde a un valor normal para pe-
queñas construcciones; con una superficie media de vanos de 
25 m2, que corresponde a una proporción de 15,39%, que es 
una relación reducida para viviendas o pabellones de exposi-
ción. Esta proporción estrecha, que se evidencia en la configu-
ración mayormente opaca de los volúmenes arquitectónicos, 
corresponde probablemente a requerimientos de resistencia 
estructural, costo constructivo o aislación energética (ya que 
los casos se sitúan principalmente en climas templados).

Las dimensiones de los vanos presentan, sin embargo, una 
notable variedad, con medias distantes entre los mayores y 
menores anchos, y en la diversidad de éstas medidas, aunque 
no tanto en los altos. En varios de los edificios se reconoce 
en todo caso, una regularidad entre sus vanos, mantenien-
do magnitudes o formas similares, o notablemente distintos 
entre vanos mayores y menores, o concentrados en algunos 
de los planos de fachadas. Utilizando precisamente esta con-
dición, para plantear una singular expresión arquitectóni-
ca en el exterior, como también en el interior respecto a la 
extensión visual de los espacios. De modo, nuevamente de 
compensar restricciones constructivas, con una disposición 
arquitectónica.

En las dimensiones específicas de los tableros fue más difícil 
recabar información, correspondiendo la mayor parte a inter-
pretaciones de fotografías y en unos pocos casos a anteceden-
tes numéricos de la documentación o respuestas de proyectis-
tas que validaron la información recopilada. En todo caso, se 
advierte una relevante regularidad en los espesores de capas 
(mayormente de 30 o 50 mm.) y la cantidad de capas (3 o 5, y 
algunas de 7 u 11 en losas). Lo que evidencia la utilización de 
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las magnitudes medias de las variedades productivas (Fig. 6). 
Las medidas generales de los tableros presentan una mayor 
dispersión, con anchos desde 1,2 hasta 3 mts. y largos desde 
2,4 hasta 15 mts., pero que corresponden principalmente a 
distintas situaciones de montaje en fábrica (con tableros de 
mayor tamaño) o en obra (con tableros menores), que usual-
mente son divisiones de los primeros. Considerando que la 
producción generalmente se realiza en tableros de dimensio-
nes mayores para optimizar la ejecución.

Fig.6. Ejemplo de Despiece de Tableros (elaboración propia).

5. APLICACION DE LOS TABLEROS CLT

Para comprender cabalmente la utilización de los tableros 
CLT en las edificaciones analizadas, es relevante también re-
visar otras consideraciones constructivas. En particular sobre 
la configuración estructural, el complemento de atributos de 
habitabilidad y disposiciones arquitectónicas. 

Las construcciones revisadas configuran estructuras espacia-
les de pisos continuos y muros cortantes, con un comporta-
miento tridimensional solidario entre planos horizontales y 
verticales (mayormente ortogonales entre sí). Lo que requie-
re afianzar los tableros del mismo plano y perpendiculares, 
así como la base. Para esto utilizan en un par de casos, en-
sambles entre paneles, y en la mayoría, herrajes metálicos 
y/o tornillos de profundidad. Esta estrategia es el procedi-
miento constructivo más regular en la edificación con pane-
les CLT, aunque por la diversidad de los diseños se advierte 
una variedad de configuraciones. Desde construcciones con 
un prisma rectangular y elementos interiores menores (como 
Catucaba 1, The Smile, Dyson o Casa 2020), o varios prismas 
adjuntos (como Curucaca, Casa Escobar, Santo, Formentera, 
etc). Con algunos casos singulares, como Multipy con planos 
desplazados; Kiterasu o Atelier Jones con planos diagonales y 
Dos Torres o Casa Ferry con prismas dobles separados.

La estrategia de planos tridimensionales resistentes implica 
preservar gran parte de las superficies, y como se ha men-
cionado, minimizar los vanos en fachadas, y también reducir 
aperturas en pisos o losas (huecos de escaleras). Lo que es 
hábilmente utilizado por los arquitectos de estos proyectos, 
que concentran aberturas, regularizan medidas o dejan al-
gunos planos vidriados ajenos a la estructura, para expresar 
una mayor permeabilidad. Con vanos muy reducidos combi-
nados con otros abiertos (como el Kiretasu) o de una similar 

forma vertical (Como en Skilpod) y en posiciones extremas 
(como los Minimod), para enfatizar su capacidad de relación 
al exterior, aunque seguramente sacrificando regularidad de 
la iluminación interior.

Por otro lado, es relevante observar como la mayoría de las 
edificaciones revisadas aplican distintas estrategias de trata-
miento o revestimiento sobre los paneles de CLT con la fina-
lidad de protegerlos principalmente del fuego, la humedad y 
rayos ultravioleta. Aun así, se advierte un interés en algunos 
de los proyectos, especialmente en interiores, de preservar su 
apariencia natural del CLT. Incluso por el exterior en algunos 
casos, como The Smile, Multiply y Kiterasu, aparentemente 
por condiciones temporales de exhibición. Por otro lado, para 
asegurar la protección e incrementar el aislamiento térmico 
y acústico en los paramentos exteriores se utilizan elementos 
adicionales. Pero la mayoría de los casos se localizan en climas 
templados y se vinculan a un adecuado desempeño ambiental 
interior con bajo consumo energético, como también a reducir 
el mantenimiento, por lo que se aplican tanto productos, como 
soluciones constructivas (de hasta 20 cm de espesor) que per-
miten minimizar la decoloración o deterioro, transmitancia 
térmica, infiltraciones y el paso del ruido. Entre los materia-
les más usado para estos fines están la lana mineral (en Casa 
2020), lana de vidrio, espumas de poliuretano (usados como 
aislantes acústicos y térmicos), y estucos, pinturas, sidings de 
PVC, fibrocemento, planchas de aluminio (en Dyson Institute), 
o entablados de madera  (en Casa del Ferry), los cuales son 
usados como revestimientos exteriores. (Fig.7).

Fig,7. Detalle Constructivo de Casa CATS y Axonometría Explosio-
nada de Dyson Institute (fuentes; elaboración propia  e imagen edi-
tada de original tomada de: https://www.designboom.com/archi-

tecture/wilkinsoneyre-dyson-institute-modular-housing-06-10-19)
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En relación a la disposición arquitectónica, casi la totalidad 
de los casos constituyen volúmenes independientes, realza-
dos por su ubicación en entornos desocupados (Fig.8). Ya sea 
porque son viviendas unifamiliares aisladas en lotes amplios 
de zonas rurales o suburbios, o pabellones demostrativos que 
contrastan con su situación urbana. Sólo el Dyson Institute 
constituye una organización repetitiva. También, configuran 
y distinguen una forma general de geometría sencilla, usual-
mente paralelepípedos regulares, en algunos casos, con un 
costado inclinado (en Kiretasu, Atelier Jones, Formentera), 
en pares (Ferry y Dos Torres) o repeticiones (Multiply). Esta 
condición se remarca con cubiertas planas o rehundidas, ba-
samentos separados (incluso transparentes en casa Rave) o 
tratamientos de vanos o texturas regulares. Con algunas rela-
ciones de costados mayores (longitud en The Smile o Catuca-
ba 1; altura en Escobar, Cats o Dos Torres o San Julia, o am-
bas horizontales en Santo, Skilpod, Curucaca), que destaca 
su perfil formal. Utilizando algunos detalles singulares, como 
la curva general en The Smile, esquinas de vanos en arco en 
Santo, techumbres inclinadas en Atelier Jones, o voladizos. 

En los interiores se advierte a la vez un énfasis casi, al con-
trario, de extender las visuales y vincular los espacios, mini-
mizando las separaciones y relacionando actividades, espe-
cialmente en un mismo nivel horizontal. Colocando vanos de 
puertas y circulaciones en las esquinas o costados (para man-
tener la continuidad del muro lateral), y alineando circulacio-
nes o recintos contiguos en la mayor dimensión interior para 
prolongar la visión. Acompañado por la disposición de ven-
tanas y vistas exteriores. También los tratamientos de muros 
interiores, con revestimientos homogéneos o texturas linea-
les, muebles sencillos y contrastantes, algunos integrados en 
los paramentos, remarcan esta percepción de la espacialidad. 

Por otro lado, la implementación en el proyecto arquitectó-
nico de estas características de modulación, disposición ar-

quitectónica y detallamiento constructivo se pueden realizar 
en software de modelación de edificios (BIM: Building Infor-
mation Modeling) mediante dos estrategias concurrentes: a 
través de definir niveles y ejes como determinaciones de pla-
nos de referencia y distanciamientos; y utilizar los mismos 
elementos constructivos como referencias. Los niveles (hori-
zontales) y los ejes (verticales) funcionan de manera diferen-
te, aunque adecuadas para sugerir modulaciones. Los niveles 
son planos de situación por el costado inferior de los elemen-
tos, y los ejes, trazados de referencia, considerados al eje de 
los elementos. En ambos casos, permiten vincular dimensio-
nes y acotamientos, pero solamente los niveles son asocia-
dos a los elementos. Tampoco se dispone de una estructura 
general, jerarquías (ejes o niveles principales y secundarios 
o vinculados) o disposiciones inclinadas, curvas o con alguna 
figura determinada. Estas propiedades pueden ser programa-
das (con lenguajes internos o externos), pero es laborioso y su 
operatividad con el total del modelo es compleja.

Por otro lado, la definición de los tableros como familias BIM 
(una evolución de los bloques CAD) es más versátil, pero tam-
bién con algunas limitaciones. Se pueden establecer como fami-
lias de muros, suelos, losas y/o cubiertas compuestas de table-
ros con medidas y materiales determinadas; o como familias de 
formas paramétricas constituidas directamente por los tableros 
y que permite definir una mayor variedad dimensional, pero sin 
reconocer su aplicación en el modelo del edificio (no se contabi-
lizan como muros, losas o cubiertas). En ambos casos pueden 
ser cuantificadas, pero deben ser separados por notas y/o for-
mulas, y considerar piezas especiales. Así mismo los conectores 
o revestimientos deben ser adicionados o modificados indivi-
dualmente. Se están desarrollando algunos repertorios o pro-
gramaciones de tableros CLT para entornos BIM pero aún son 
limitados y poco verificados. Sin embargo, tiene la posibilidad 
de integrarse y comunicarse con la maquinaria de elaboración.

6. DISCUSION

La documentación de características de los tableros CLT pro-
viene de proveedores del sector, porque se carece todavía de 
registros estandarizados. Sin embargo, son fabricantes recono-
cidos con amplia producción ejecutada y sustentado en ensa-
yes o procesos productivos. Por otro lado, los casos estudiados 
fueron elegidos por un procedimiento aleatorio de búsqueda 
por internet, al carecer de catastros de obras o una muestra 
amplia para establecer condiciones. Por lo que ciertamente 
aparece un sesgo de las capacidades de búsqueda en el periodo 
temporal y discriminación de la información. Además, la in-
formación técnica provista es limitada, lo que se advierte en la 
carencia de antecedentes precisos del espesor o tipo de placas, 
o del montaje, que usualmente no se expresa en los medios de 
divulgación general. De todas maneras, la selección presenta 
una variedad geográfica y de configuración, que evidencia des-
pués una concentración y versatilidad que valida el repertorio 
estudiado. Es decir, se presentan relevantes atributos comu-
nes y diferencias para constituir una agrupación pertinente 
de análisis. Aunque ciertamente una selección mayor o con-
diciones más amplias de superficie o de recursos de búsqueda 
podría generar una diversidad que amplíe  estos hallazgos. Sin 
embargo, las referencias de otros ejemplos similares y docu-
mentaciones de edificios mayores, sugiere que las propiedades 
detectadas deberían consolidarse.

Por otro lado, se debe reconocer que la recopilación de casos, 
se basa en medios de divulgación que seleccionan obras ejem-

Fig.8. Vistas de Dyson Institute y Casa Catacuba (fuentes; https://
www.dezeen.com/2019/06/13/dyson-institute-wilkinson-eyre-mo-
dular-studaent-housing/ y https://www.archdaily.mx/mx/802166/

minimod-catucaba-mapa?ad_medium=gallery)
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plares, y en esta oportunidad que destacan en el uso inicial de 
una nueva tecnología constructiva. Por tanto, esta muestra re-
úne capacidades y motivaciones singulares para aplicar los ta-
bleros y la producción restante, ya sea actual o futura, aunque 
considere características similares, puede tener una utilización 
más regular o menos expresiva. Sin embargo, esta tendencia 
justifica también la selección como aplicaciones señeras e ilus-
trativa de las posibilidades arquitectónicas, estimulando el de-
sarrollo constructivo del sistema de paneles CLT.

La aplicación de los paneles en las edificaciones analizadas 
evidencia un ajustamiento de las plantas y conformación vo-
lumétrica a una estructura espacial con modulaciones tridi-
mensionales y predominio superficies opacas. Pero también 
una progresiva exploración en el diseño de dimensiones, dis-
posición de recintos, relaciones internas y tratamientos que 
otorguen variabilidad y expansión espacial. Como también 
en los volúmenes generales y fachadas exteriores, demostrar 
una expresión contundente y novedosa, con revestimientos y 
entornos que realcen esta condición. De modo, que la utiliza-
ción de los paneles CLT en estas obras arquitectónicas cons-
tituye una posibilidad de eficiencia constructiva y responsa-
bilidad ambiental, pero también de mejoramiento de calidad 
interior y proyección exterior.

7. CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica y estudio de casos de construcciones 
menores ejecutadas en tableros contralaminados de madera 
(CLT) releva una interesante convergencia de propiedades 
técnicas y versatilidad arquitectónica, que pueden impulsar 
la industria del sector. Además, según el estudio realizado se 
puede sugerir a la industria de paneles CLT disponer, espe-
cialmente para las edificaciones menores, de placas con las 
magnitudes mencionadas previamente, es decir en un rango 
central de producción, para promover la ejecución con éste 
sistema constructivo. Como también para instaladores dispo-
ner de conectores o procesos de ensamble, transporte y mon-
taje relacionado con este repertorio de paneles, y ordenación 
en estructuras tridimensionales; considerando diferentes 
alternativas de revestimiento y conformación arquitectónica.

El análisis  de los casos, en cuanto a sus características arqui-
tectónicas y dimensionales, evidencia una concentración en 

edificaciones residenciales de un piso (a lo más dos o tres), 
con un o dos módulos de extensión, y entrepisos regulares, 
utilizando placas de espesores medios (3 a 5 capas de 30 
mm.) y longitudes medianas (1 a 3 mts de ancho, y 6 a 12 mts. 
de extensión), con un alto volumen de material respecto a la 
superficie construida (0,2 m3/m2). Lo que evidencia un po-
tencial de mercado focalizado, que puede guíar la producción 
y abaratar los costos por la masificación y competitividad. 
Promoviendo que los fabricantes preparen y ofrezcan parti-
cularmente estas tipologías de placas y aplicaciones.

También el estudio de los casos muestra una variedad de 
configuraciones arquitectónicas, en el uso de los módulos y 
dimensiones básicas, como en la disposición general y orde-
nación particular de recintos, alejándose de diseños repeti-
tivos o simples. Utilizando remates o costados diagonales, 
dobles alturas, relaciones transversales y extensiones longi-
tudinales de los recintos y paramentos, para generar efectos 
espaciales novedosos, que realzan la flexibilidad construc-
tiva de las placas. Utilizando hábilmente la disposición de 
vanos, con aberturas amplias en algunos frentes, y otras 
pequeñas o contrastadas con planos opacos, para lidiar con 
la magnitud de cerramiento estructural que requieren los 
tableros. Así mismo, disponiendo revestimientos exterio-
res, tratamientos interiores, elementos menores, empalmes 
de tableros o de recintos que destacan la expresividad del 
material y de los espacios configurados. Constituyéndose 
en ejemplos inspiradores para aplicar arquitectónicamente 
esta nueva tecnología con grandes ventajas constructivas y 
ambientales.
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